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Aggregatedaten
Maschine
Beschreibung
Geräte
Typ
Seriennummer
Kundennummer
Analysendatum
Identifikationsnummer
Produktname
Anlage

BGA Südergellersen
Gasmotor 2206012
Deutz
TCG 2016 V12
DP011.015
29-Oct-09
DP011.015
Sentrop LD 500

Probenummer
Analysendatum
Probedatum
Laborreferenz
Betriebsstd Anlage
Betriebsstd Öl
Öl Hinzugefügt
Ticketnummer

44
29-Oct-09
22-Oct-09
MDL65378
23875
818

43
07-Aug-09
04-Aug-09
MDL64466
23056
757

42
30-Apr-09
24-Apr-09
MDL63449
22299
757

41
19-Dec-08
09-Dec-08
MDL63002
19886
806

40
11-Mar-08
03-Mar-08
MDL56047
13921
282

39
26-Feb-08
20-Feb-08
MDL55658
13638
309

38
18-Feb-08
07-Feb-08
MDL55391
13329
496

37
24-Jan-08
17-Jan-08
MDL54715
12832
454

36
10-Jan-08
11-Dec-07
MDL54186
11987
356

35
08-Jan-08
29-Dec-07
MDL54122
12378
390

Ölzustand
Viskosität bei 40°C cSt 124122121127142146142141143143
Viskosität bei 100°C cSt 13.613.413.213.914.714.814.714.614.614.7
TAN mgKOH/g 2.932.633.032.863.513.652.372.292.602.41
TBN mgKOH/g 3.33.43.13.31.62.03.94.13.94.2
Alterung Abs/cm 5<1363101111119
Nitrierung Abs/cm <1<1<1<1<1<1<1<1<1<1
Anfangs pH-Wert pH Units 6.396.815.726.494.164.396.456.946.567.02
Wasser % wt <0.05<0.05<0.05<0.1<0.1<0.1<0.1<0.1<0.1<0.1

Schwefel ppm 350037004000-------
Chlor ppm 1178656-------

Elemente
Eisen ppm 2212121283
Aluminium ppm 222211<1<121
Chrom ppm <1<1<1<1<1<1<1121
Kupfer ppm <1<1<1<1<1<1<1<11<1
Blei ppm <1<1<1<1<1<1<1<1<1<1
Zinn ppm <1<1<1<1<1<1<1<1<1<1
Silizium ppm 2212222242
Natrium ppm 521113121<1
Bor ppm 6556113312
Molybdaen ppm 11<1422521<1
Nickel ppm <1<1<1<1<1<1<1<1<1<1
Phosphor % wt 0.02850.03260.02800.03110.02750.02860.03410.03070.03280.0306
Zink % wt 0.03150.03470.03410.03560.02960.03090.03650.03730.03560.0339
Calzium % wt 0.20500.19280.17150.20160.14990.15170.14820.13840.14740.1486
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Boynukisa
Schreibmaschine
Ihr Ansprechpartner: Herr Boynukisa (04321) 878-182

Boynukisa
Schreibmaschine
Hinweis :Diese Aussage ist lediglich als Vorschlag zu verstehen und ihre
                Gültigkeit hängt von der Genauigkeit der gelieferten Probendaten ab.
                Das Ziehen der Ölprobe und der ordnungsgemäßen Zustellung zum Labor
                unterliegt dem Betreiber.

Boynukisa
Schreibmaschine
1.Die für diesen Motortyp zulässigen Schmieröl-Analysegrenzwerte, wurden gemäß der vom Hersteller
  verordneten Richtlinien eingehalten.
2.Bei gleichbleibenden Brenngaseigenschaften, Ölprobe und Ölwechsel weiterhin bei 800 Bh-Öl ausführen.
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